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محمد یوسفی: ارائه دهنده
مدیر عامل شرکت فاتح نام آسیا

(واحد مهندسی فروش رزین سازان فارس)







حساسیت ها...

مقایسه با فولاد...

پر مصرف ترین...







علم و آگاهی و شناخت دقیق مصالح

آبهسنگدانسیمان

مواد افزودنیمواد پوزولانی

و





:تعاریف بر اساس

ASTM C125

ACI 116

EN934-2

 ایران2930و استاندارد



روان کننده ها و کاهنده های آب

فوق روان کننده ها و کاهنده های شدید آب

کند گیر کننده ها

تندگیر کننده ها

 (هوازا)حباب سازها

قوام دهنده ها

افزودنی های کاهنده جمع شدگی

افزودنیهای گاز ساز



فوق روان کننده ها

دلایل ؟



1... .

2... .

3... .



دافعه الکتروستاتیکی. 1

آزاد کردن آب به تله افتاده. 2







دافعه الکتروستاتیکی. 1

آزاد کردن آب به تله افتاده. 2

ممانعت فضایی. 3







(SNF)سولفونات نفتالین فرمالدئید . 1

(روان کننده)لیگنو سولفونات ها . 2

(SMF)سولفونات ملامین فرمالدئید . 3

(PC)پلی کربوکسیلات . 4



ساختار مولکولی

خصوصیات





ساختار مولکولی

خصوصیات





ساختار مولکولی

خصوصیات





ساختار مولکولی

خصوصیات



















مقاومت

دوام

...



ژل های میکروسیلیس










